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textile type

tessuto 44% cotone 56% poliestere

Fabric 44% cotton 56% polyester

UNI EN ISO 

4674-1:2005 

metodo B

SY5

RESISTENZA ALLA LACERAZIONE

tear strenght

140

N 15 ±2 15 ±2

1,05 ±0,10 SY4

PESO

weight

9 ±2

        Top

UNI EN ISO 

1421:2000

% 15 ±5 20 ±5
UNI EN ISO 

1421:2000

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical properties

TIPO DI PROVA

type of test

CARICO DI ROTTURA

tensile strenght

stimato
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ALLUNGAMENTO A ROTTURA

extension at break
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UNI EN ISO 

2411:2001

TIPO SUPPORTO TESSILE

50

53 ±4

47 ±4

stimato

N/cm 9 ±2

SPESSORE

thickness

370 ±10

LUNGHEZZA DEL ROTOLO

roll length

ALTEZZA

width

DIAMETRO DEL ROTOLO

roll diameter

ADESIONE

peel adhesion


